PROGRAMA ANALITICĂ
	Universitatea
	UNIVERSITATEA “Al.I.Cuza” din Iasi

	Facultatea 
	de Chimie

	Specializarea 
	Biochimie tehnologică

	I.

	Denumire disciplină
	                             Biomateriale

	II.

	Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)

	Cod disciplină
	Semestrul2) 
	Categoria3)
	Credite
	Curs 
	Seminar 
	Laborator 
	Proiect 

	CM  3504
	5
	D Obl
	5
	2
	-
	1,5
	

	III.

	Statut disciplină
	Obligatorie 
	Opţională 
	Facultativă 

	
	x
	-
	-

	IV.

	Titular disciplină

	
	Curs 
	Seminar 
	Laborator 
	Proiect 

	Numele şi prenumele
	Alexandroaei Maria
	
	Alexandroaei Maria

/ Ignat Maria
	

	Instituţia 
	UNIVERSITATEA “Al.I.Cuza” din Iasi
	
	UNIVERSITATEA “Al.I.Cuza” din Iasi
	

	Catedră/Departament 
	Chimie
	
	Chimie
	

	Titlul ştiinţific
	doctor
	
	doctor
	

	Gradul didactic
	conferenţiar
	
	conferenţiar
	

	Încadrarea (norma de bază/asociat)
	Norma de bază
	
	Norma de bază
	

	Vârsta 
	62
	
	62 / 31
	

	V.

	Obiectivele disciplinei.  Noţiunile obţinute in cadrul cursului permit o mai buna înţelegere a proceselor de complexe care au loc la realizarea de implanturi cu diverse biomateriale şi posibilitatea de a colabora cu specialişti din domeniul medicinii şi biologiei. Cursul se va axa pe prezentarea  proprietăţilor fundamentale ale biomaterialelor naturale şi sintetice.

	VI.

	Conţinutul disciplinei
	Nr. ore

	VI.1. Curs (capitole/subcapitole)
	

	CAPITOLUL I  BIOMATERIALE – DEFINIŢIE, CARACTERIZARE........................................................ 

                      I.1. Definiţie

I.2. Clasificarea biomaterialelor

I.3. Proprietăţile biomaterialelor.Biocompatibilitate. Bioactivitate. Biodegradare

CAPITOLUL II. MATERIALE METALICE UTILIZATE PENTRU IMPLANTURI ...................................

II.1. Oţeluri inoxidabile: Tipuri, compoziţii si proprietati ale oţelurilor inoxidabile

II.2. Aliajele de pe baza de CobalT 

II.3 Titanul şi aliaje pe bază de titan
II.3.1. Titan

II.3.2. Aliajele pe bază de titan

        II.4. Alte aliaje folosite ca biomateriale
                                 II.4.1. Aliajele Fe-Ni-Cr clasice

      II.4.2.Aliajele  Fe-Ni-Cr moderne  

      II.4.3. Aliaje seminobile

      II.4.4, Aliaje nobile

CAPITOLUL Iii . MATERIALE POLIMERICE UTILIZATE pentru IMPLANTURI ............................   

                       Iii.1. Definiţii. caracterizare.

                       Iii.2. Structura  moleculara  a polimerilor

                       Iii.3. Polimeri utilizaţi ca biomateriale

III.3.1. Polietilena, PE

III.3.2. Polipropilena, PP

III.3.3. Polimeri ai acidului acrilic (PA) şi metacrilic (PMA)

III.3.4. Poliesteri . Poliuretani. Siliconi.

  III.3.5. Polimetacrilatul de metil (PMMA) 

CAPITOLUL IV. MATERIALE CERAMICE UTILIZATE PENTRU IMPLANTURI  ................................

   IV.1. Ceramici – relaţii structură-funcţii

   IV.2. Clasificarea biomaterialelor ceramice

   IV.3. Tipuri de bioceramici

 IV.3.1. Bioceramici inerte

 IV.3.2. Bioceramici cu suprafeţe active

 IV.3.3. Bioceramici resorbabile

 IV.3.4. Hidroxilapatitul
                  IV.3.4.1. Caracterizarea hidroxilapatitului

                                   IV.3.4.2. Obţinerea hidroxilapatitului

CAPITOLUL V.  SISTEME COMPOZITE .......................................................................................................................
                       V.1. Sisteme de compozite cu matrice metalică

                       V.2. Sisteme compozite cu matrice ceramică 

                       V.3. Sisteme compozite cu matrice polimerică   

PERSPECTIVE ÎN ŞTIINŢA BIOMATERIALELOR      

                                                                                                                                                     TOTAL  
	4 ore
6 ore

6 ore

5 ore

5 ore

2 ore

28 ore

	VI.3. Lucrări de laborator 
	Nr.ore

	1. Norme de protecţie a muncii în laboratorul de biomateriale. Unităţi de măsură folosite pentru caracterizarea biomaterialelor.

2. Influenţa naturii biomaterialului asupra tensiunii superficiale a lichidului în care este folosit.

3. Determinarea coroziunii chimice ale unor implanturi metalice.

4. Biomateriale ceramice : elaborarea hidroxilapatitului şi determinarea capacităţii de schimb ionic.

5. Caracterizarea polimerilor folosiţi pentru implanturi.

6. Studiul caracteristicilor dielectrice ale biomaterialelor..

7. Colocviu de laborator.
                                                                                                                                                           TOTAL
	3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

21  ore

	VI.4. Tematică proiect 
	

	VII.

	Bibliografie

	1. Gorduza L.; Biomateriale; biotehnologii; biocontrol; Ed. CERMI; Iaşi; 2002.

2. Bunea D.; Materiale biocompatibile; Ed. BREN Bucureşti; 1998.

3. Pop Gh.; Biomateriale şi componente protetice metalice; Ed.Tehnopress; Iaşi; 2004.

4. Rusu,M., Mihăilescu,C., Polimeri şi Materiale compozite biodegradabile; Ed.”Gh.Asachi”; 2002.

5. Simon V.; Fizica biomaterialelor; Ed. Presa Universitară Clujeană; 2002.

6. Rândaşu I.; Biomateriale stomatologice; Ed Medicală; Bucureşti; 1996.

7. Pincovschi E.; Compuşi anorg.biocompatibili cu aplicaţii în implantologie; Ed. PRINTECH; Bucureşti; 1997.

	VIII.

	   Modul de transmitere a informatiilor

	Forme de activitate
	Metode didactice folosite

	Curs 
	Prezentarea interactivă, folosind facilităţi multimedia punându-se accent pe discuţiile cu studenţii, prin care li se oferă răspunsuri concrete la întrebări, în vederea obţinerii unei mai bune cunoaşteri în domeniul modern al biomaterialelor

	Seminar 
	

	Laborator
	Receptarea informaţiei ştiinţifice prin îmbinarea metodelor de comunicare orală  cu metodele de   învăţare prin descoperire, precum şi a celor de problematizare  sau   de tip algoritmic.

	Proiect 
	

	IX.

	     Evaluare

	Forme de activitate
	Evaluare
	% din nota finală

	Examen, colocviu, verificare periodică
	 Minimale (pentru nota 5):   cunoaşterea claselor de biomateriale, a  unor materii prime necesare preparării unei categorii de biomaterial, precum şi a metodelor de investigare a caracteristicilor de bază ale acestora.

Cerinţe pentru nota 10:  Detalierea claselor şi  caracteristicilor biomaterialelor studiate, a  materiilor prime utilizate în fabricarea lor, precum şi a metodelor de investigare a caracteristicilor de bază ale acestora; descrierea etapelor de fabricare a acestora.
	50%

Evaluare la laborator

50%

Evaluare finală la curs, în sesiunea

 ian – febr 2013

	Seminar 
	
	

	Laborator 
	Minimale (pentru nota 5):   Descrierea metodelor de caracterizare a unui biomaterial, la alegere.

 Cerinţe pentru nota 10: Detalierea claselor de biomateriale analizate în cadrul lucrărilor de laborator, precum şi a metodelor de investigare folosite pentru caracterizarea lor.
	

	Proiect 
	
	

	Abilităţi dobândite de student: 

Operarea cu noţiuni  de structură şi reactivitate a biomaterialelor, determinându-le compoziţia şi proprietăţile fizico-chimice prin efectuarea de experimente în care să  se aplice riguros anumite metode şi tehnologii chimice şi biochimice, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.


                Data:






                
Titular curs,

          26.10.2012





                      Conf.dr. Maria ALEXANDROAEI

