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1. Obiectivele cursului

Cursul se va axa pe prezentarea  proprietăţilor fundamentale ale biomaterialelor naturale sau sintetice, precum  şi a celor mai noi şi diferite clase de materiale utilizate în aplicaţii  biomedicale.
2. Conţinutul de bază

	Capitolul I  BIOMATERIALE – DEFINIŢIE, CARACTERIZARE...................................... 4 ore

	I.1. Definiţie

I.2. Clasificarea biomaterialelor

I.3. Proprietăţile biomaterialelor.Biocompatibilitate.

	CAPITOLUL II. MATERIALE METALICE UTILIZATE PENTRU IMPLANTURI .............. 6 ore

	    II.1. Oţeluri inoxidabile
       II.1.1. Tipuri şi compoziţii de oţeluri inoxidabile

       II.1.2. Proprietăţile oţelurilor inoxidabile

    II.2. Aliajele de Crom - CobalT 

    II.3 Titanul şi aliaje pe bază de titan
        II.3.1. Titanul 

        II.3.2. Aliajele pe bază de titan

              II.4.  Alte aliaje
       II.4.1. Aliajele Fe-Ni-Cr clasice

          II.4.2..Aliajele  Ni moderne  

	CAPITOLUL III  MATERIALE CERAMICE UTILIZATE CA IMPLANTURI  ..................... 6 ore

	III.1. Ceramici – relaţii structură-funcţi

III.2. Clasificarea biomaterialelor ceramice

III..3. Tipuri de bioceramici

III.3.1. Bioceramici inerte

III.3.2. Bioceramici cu suprafeţe active

III.3.3. Bioceramici resorbabile

III.3.4. Hidroxiapatitul

III.3.4.1. Caracterizarea hidroxiapatitulu

         III.3.4.2. Obţinerea hidroxiapatitului

         III.3.4.3. Forme de prezentare a hidroxiapatitului medical

	CAPITOLUL IV  MATERIALE POLIMERICE UTILIZATE CA IMPLANTURI ...............   4 ore

	IV.1. Definiţii. caracterizare.

IV.2. Structura  moleculara  a polimerilor

IV.3. Polimeri utilizaţi ca biomateriale

IV.3.1. Polihexametilen-adipamina

IV.3.2. Polietilena, PE

IV.3.3. Polipropilena, PP

IV.3.4. Polimeri ai acidului acrilic (PA) şi metacrilic (PMA)

IV.3.4.1. Poliesteri ai acidului acrilic

IV.3.4.2. Polimetacrilatul de metil (PMMA)

	CAPITOLUL V.  SISTEME COMPOZITE            ............................................................. 3 ore

	       V.1. Sisteme de compozite cu matrice metalică

       V.2. Sisteme compozite cu matrice ceramică 

       V.3.  Sisteme compozite cu matrice de carbon 

V.4. Sisteme compozite cu matrice polimerică şi ranfort din fibre

	PERSPECTIVE ÎN ŞTIINŢA BIOMATERIALELOR       .................................................. 1 ORĂ


                                                                                                                             TOTAL      24 ORE
3. Sistemul de evaluare a studentului

     Disciplina este prevăzută în planul de învăţământ al acestei secţii cu colocviu evaluarea studentului     efectuându-se prin probă scrisă, care va reprezenta 50%, din nota finală, restul fiind activitatea de laborator.

4. Discipline care trebuiesc parcurse în prealabil:

   Determinarea structurii compuşilor bioorganici, 

   Biochimie structurală, funcţională şi genetică,  

   Biotehnologii
5. Bibliografie curs

1. Gorduza L., Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Ed. CERMI, Iaşi, 2002.

2. Bunea D., Materiale biocompatibile, Ed. BREN Bucureşti, 1998.
3. Pop Gh., Biomateriale şi componente protetice metalice, Ed.Tehnopress, Iaşi, 2004.

4. Pincovschi E.,Compuşi anorg.biocompatibil cu aplicaţii în implantologie, Ed. PRINTECH, Bucureşti, 1997.

5. Simon V., Fizica biomaterialelor, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002.

6. Rândaşu I., Biomateriale stomatologice, Ed Medicală, Bucureşti, 1996.

7. Bunea,D., Nocivin,A., Materiale biocompatibile, Ed.Bren Bucuresti, 1998.
6. Tematica lucrărilor de laborator

	
	

	1. Norme de protecţie a muncii în laboratorul de biomateriale. Măsurarea temperaturii mediului de sinteză a unui biomaterial cu ajutorul termistorilor

2. Caracterizarea fizico-chimică a biomaterialelor: compoziţie, cristalinitate, porozitate
3. Coroziunea implantelor metalice

4. Compozite ceramice : hidroxiapatit şi fosfat tricalcic :elaborarea şi caracterizare

5. Studiul cedării substanţelor medicamentoase din forme farmaceutice

6. Colocviu de laborator

	4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore


                                                                                                                          TOTAL  24 ORE
7. Bibliografie pentru lucrările de laborator
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